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AVIZUL BIROULUI SECȚIEI ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

[bookmark: _Hlk91045286]asupra raportului pe proiectul 25.80013.7007.39ROMD din cadrul concursului ”Proiecte complexe bilaterale România cu Republica Moldova 2025-2027”, conducătorul proiectului – dr. Nastas Raisa, Institutul de Chimie, USM (Prioritatea III: Biotehnologii și Protecția Mediului), perfectat în baza audierii raportului științific anual al implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării la Adunarea Generală a secției din 23 decembrie 2025 și a concluziilor experților.

S-a discutat: Raportul pe proiectul de cercetare din cadrul concursului ”Stimularea excelenței cercetărilor științifice 2025-2026”, etapa anului 2025 “Materiale compozite cu proprietăți ajustabile având aplicații în fotocataliza și supercapacitori”, conducătorul proiectului – dr. Nastas Raisa

S-a decis:
Luând în considerare dezbaterile din cadrul audierii publice și avizele experților, se aprobă următorul aviz consultativ asupra proiectului:
Proiectul este „Aprobat”, cu calificativul general „ foarte bine” (punctaj calculat – 29,0).

Calificative pe criterii:

1. Atingerea scopului și obiectivelor, exprimate prin rezultatele obținute - “foarte bine”.
· A fost colectată o cantitate suficientă de materie primă vegetală (sâmburi de piersici), materia primă fiind caracterizată prin compoziție lignocelulozică tipică (hemiceluloză 20-28%, celuloză 22-30%, lignină 0,2–1,0%).
· A fost efectuată analiza termică, care a permis descrierea etapelor de piroliză și stabilirea comportamentului termic necesar modelării proceselor de carbonizare și activare.
· Au fost determinate etapele de degradare: hemiceluloza (180-320 °C), celuloza (300–400 °C) și lignina (200–500 °C), precum și formarea scheletului carbonic în intervalul 500-1000 °C. 
· Au fost stabilite condițiile optime de carbonizare, obținându-se un randament de aproximativ 40% pentru mangalul din sâmburi de piersici.
· Au fost determinate condițiile optime de activare a mangalului prin două metode: (1) activare cu vapori de apă în strat fluidizat (cuptor/reactor vertical) și (2) activare clasică cu vapori de apă (cuptor/reactor orizontal).

1. [bookmark: _Hlk91046624]Diseminarea rezultatelor obținute - “bine”.
· Au fost publicate 3 teze în lucrările conferințelor internaționale.
1. Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute - “foarte bine”.
· Rezultatele obținute pot contribui la reducerea dependenței de materiale importate și la promovarea unor soluții ecologice cu aplicabilitate în fotocataliză și purificarea apei, iar utilizarea resurselor autohtone și optimizarea proceselor de producție deschid perspective reale pentru industrializare și reducerea costurilor.

1. Colaborarea la nivel internațional și național - ” foarte bine”.
· A fost demonstrată parteneriatul cu Orhei-Vit SRL pentru furnizarea materiei prime și cooperarea cu laboratorul de Metode fizico-chimice al Institutului de Chimie al USM (calcule cuantice).

Recomandări - de a aproba raportul și finanțarea în continuare.
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