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AVIZUL CONSULTATIV AL SECȚIEI ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI A AȘM
[bookmark: _Hlk91045286]asupra raportului științific pe subprogramul de cercetare 011207 Materiale și structuri în baza elementelor abundente pentru detectarea radiațiilor și conversia eficientă a energiei”, din cadrul programului instituțional de cercetare pentru anii 2024-2027, etapa anului 2025, coordonatorul subprogramului: dr. VATAVU Sergiu, Institutul de Fizică Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova (Prioritatea Strategică V. Tehnologii inovative, energie sustenabilă, digitalizare), perfectat în baza audierii raportului științific și a concluziilor experților confidențiali (Biroul Secției Științe Exacte și Inginerești Nr. 4 din 10 martie 2026)

1. Atingerea scopului, obiectivelor și rezultatelor declarate în propunerea de proiect în corelare cu cele obținute pe durata executării/implementării proiectului (calificativul “bine”)
· A fost elaborată și ajustată tehnologia de preparare a peliculelor de dioxid de vanadiu de înaltă calitate.
· Tehnica de depunere cu aerosoli metalo-organici a fost utilizată pentru prepararea peliculelor subțiri NiO dopate cu Cu, Ag, Na, V, La, In și Ga pe substraturi de Si(111) și safir. Variațiile tehnologice au inclus trei factori principali: dopantul, concentrația de dopant în soluție, temperatura substratului și tipul de substrat.
· S-a arătat că în pelicule de CdTe și ZnO tranziția Mott (TM) a excitonilor într-o plasmă electron-gol corespunde unei schimbări de la recombinarea excitonică la tranziții inter-bandă directe induse de ecranarea Coulombiană.

2. [bookmark: _Hlk91046624]Diseminarea rezultatelor obținute (calificativul “satisfăcător”)
· articole în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS – 1 
· teze la conferințe – 18

3. Valoarea științifică și socio-economică a rezultatelor obținute, materializarea rezultatelor și perspective de implementare (calificativul “bine”)
· Elaborarea materialelor cu proprietăți termo- și electro-cromice vor contribui la elaborarea ferestrelor inteligente.
· Folosirea în dispozitive optoelectronice a structurilor în baza oxizilor semiconductori și straturilor subțiri ale semiconductorilor II-VI și II-IV-N2 abundenți în scoarța terestră vor reduce costurile de producție a detectorilor de radiații electromagnetice, în principal pentru regiunile UV și X ale spectrului.
· A fost obținut un brevet de invenție.

4. Participarea tinerilor în proiect, pregătirea cercetătorilor în cadrul proiectului prin doctorat/postdoctorat (calificativul ”bine”)
Ponderea tinerilor cercetători este de 32 %.

Punctajul mediu acordat: 22.5

Se propune calificativul general: Bine

Adjunct Conducător al 
Secției Științe Exacte și Inginerești 
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