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AVIZUL CONSULTATIV AL SECȚIEI ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI A AȘM

[bookmark: _Hlk91045286]asupra raportului științific pe subprogramul de cercetare 020409 “Calcogenuri sticloase și nanocompozite noi pentru voltaică și optoelectronică”, din cadrul programului instituțional de cercetare pentru anii 2024-2027, etapa anului 2025,  coordonatorul subprogramului: dr. hab., acad. ȚIULEANU Dumitru, Universitatea Tehnică a Moldovei (Prioritatea Strategică V. Tehnologii inovative, energie sustenabilă, digitalizare), perfectat în baza audierii raportului științific și a concluziilor experților confidențiali (Biroul Secției Științe Exacte și Inginerești Nr. 4 din 10 martie 2026)

1. Atingerea scopului, obiectivelor și rezultatelor declarate în propunerea de proiect în corelare cu cele obținute pe durata executării/implementării proiectului (calificativul “foarte bine”)
· S-a demonstrat, că structura de fază a calcogenurilor ternare Ge11.1As11.1S77.8 și Ge33.3As33.3S33.3 din secțiunea compozițională echimolară, precum și a calcogenurilor Ge37.5As25S37.5 și Ge22.6As31S46.4, aferente acestei secțiuni compoziționale echimolare este vitroasă (sticloasă).
· S-a demonstrat că densitatea și viteza de propagare a ultrasunetului în aceste sticle calcogenice ternare, se mărește cu creșterea numărului mediu de coordonare al atomilor ori / și concentrația de Ge, ceea ce reflectă complexitatea transformărilor structurale la nivel atomic și molecular, realizată prin variația compoziției chimice.
· În rezultatul studiului spectrelor împrăștierii Raman au fost identificate blocurile nanodimensionale care contribuie la organizarea structurală a sticlei calcogenice.
· Au fost dezvoltate și investigate filme groase și structuri funcționale in baza nanocompozitelor noi Te-SnO2 și Te- NaNO3. S-a demonstrat că ambele nanocompozite posedă conductibilitate electrică avansată, dependentă de temperatură. Prin depunerea electrozilor de contact în formă de linii metalice în aranjament planar, executate din argint ori aluminiu, au fost fabricate structuri funcționale pentru studiul electroconductivității.

2. [bookmark: _Hlk91046624]Diseminarea rezultatelor obținute (calificativul “foarte bine”)
· articole în reviste din bazele de date WoS și Scopus – 2
· articole în alte reviste internaționale – 1
· articole în culegeri internaționale – 2
· articole în lucrările conferințelor – 3 
· teze la conferințe - 2
3. Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute, materializarea rezultatelor și perspective de implementare (calificativul “bine”)
· Structurile funcționale elaborate au perspective de aplicare în voltaică și bioinginerie.

4. Participarea tinerilor în proiect, pregătirea cercetătorilor în cadrul proiectului prin doctorat/postdoctorat (calificativul ”bine”)
Ponderea tinerilor cercetători este de 33 %. 

Punctajul mediu acordat: 28.5

Se propune calificativul general: Foarte bine

Adjunct Conducător al 
Secției Științe Exacte și Inginerești 
m. c. 										 Veaceslav Ursachi

Secretar Științific al Secției 
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